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第 27 回日本セラミックス協会関東支部研究発表会 

 

日時  2011 年 9 月 29 日（木）～30 日（金） 

場所  千葉大学西千葉キャンパスけやき会館（〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33） 

主催  日本セラミックス協会関東支部 
協力  旭硝子株式会社，太陽誘電株式会社，TDK 株式会社，TOTO 株式会社 
 
 実行委員会 委員長 掛川一幸（千葉大学大学院工学研究科） 
  委員 上川直文（千葉大学大学院工学研究科） 
  委員 小島 隆（千葉大学大学院工学研究科） 
 

スケジュール 

第１日 9 月 29 日(木) 
 一般セッション A 会場 B 会場 C 会場 
 13:00～14:00 1A01～1A05 1B01～1B05 1C01～1C05 
 14:00～14:48 1A06～1A09 1B06～1B09 1C06～1C09 
 14:48～15:00  休 憩 

 15:00～15:48 1A10～1A13 1B10～1B13 1C10～1C13 
 15:48～16:48 1A14～1A18 1B14～1B18 1C14～1C18 
 16:48～17:00  休 憩 

 17:00～17:48 1A19～1A22 1B19～1B21 1C19～1C22 
懇親会・表彰式（一般セッション分，支部振興功績賞） 

 19:30～21:30 於 東京ベイ幕張 コートダジュール 
第２日 9 月 30 日(金) 
ポスターセッション けやき会館 2F 

 9:00～9:45 奇数番号 
 9:45～10:30 偶数番号 
特別講演 A 会場 

 10:40～11:40 
表彰式（ポスターセッション分） A 会場 

 11:40～11:55 
写真撮影 

 11:55～12:10 
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第 27 回日本セラミックス協会関東支部研究発表会講演プログラム 

第１日 9 月 29 日（木） 

講演時間：12 分（発表 8 分，討論 3 分，交代 1 分） 

A 会場 一般セッション (13：00～17：48) 
13:00～14:00  座長 （神奈川大）鈴木健太 
1A01 SPS による Zn2TiO4-Zn2SnO4系の組成変動変化 (千葉大院)1，(Yeungnam Univ.)2  
 ○鳥居翔平 1，上川直文 1，小島隆 1，Young-Hwan Han2，掛川一幸 1 
1A02 Zn(OH)2の糖類共存溶液中での低温加熱処理による蛍光発光性 ZnO ナノ粒子の合成  
 (千葉大院工) 〇藤野辰哉，上川直文，小島隆，掛川一幸 
1A03 層状複水酸化物粒子を用いた配向性亜鉛酸化物薄膜調製 (千葉大院) ○齋藤貴宏， 
 上川直文，小島隆，掛川一幸 
1A04 固体酸触媒特性を有するメソポーラスジルコニアの直接合成 (千葉工大)1，(東京理大理工)2， 

(東京理大基礎工)3 ○並木裕一 1，柴田裕史 1，小倉卓 2，西尾圭史 3，酒井秀樹 2， 
阿部正彦 2，松本睦良 3，橋本和明 1 

1A05 針状ベーマイト粒子を用いたアルミナ系多孔体の作製と耐熱性改善 (千葉大院) ○真栄田

義樹，小島隆，上川直文，掛川一幸 
14:00～14:48  座長 （茨城大）新井将也 
1A06 金属アルコキシドを用いたカーボンナノファイバーへのアルミナ粒子の析出 (信州大)  

○荒井善生，山口朋浩，遠藤守信，樽田誠一 
1A07 フラックス概念を用いた全結晶型リチウムイオン二次電池用電極界面の形成 (信州大院)1，

(トヨタ自動車)2 ○稲垣光 1，手嶋勝弥 1，穂積正人 2，坂口琢哉 2，小浜恵一 2，大石修治 1 
1A08 複合テンプレートを用いたメソポーラスシリカの高規則性化 (東京理大)1，(山口東京理大)2， 

(東京理大)3 ○清水一真 1，内藤雄 1，木練透 2，郡司天博 3，田村隆治 3，西尾圭史 3 

1A09 アニオン性界面活性剤分子集合体を鋳型とした六角板状メソ構造化酸化亜鉛粒子の調製 

(千葉工大)1，(東京理大理工)2，(東京理大基礎工)3 ○河井孝之 1，柴田裕史 1，小倉卓 2， 
 西尾圭史 3，酒井秀樹 2，阿部正彦 2，橋本和明 1 

14:48～15:00  休 憩 

15:00～15:48  座長 （山梨大）小林雅 

1A10 水和チタニアの部分溶出による多孔性チタニア粒子の合成と評価 (千葉大院)  
 ○馬場司，小島隆，上川直文，掛川一幸 
1A11 尿素沈殿法による酸化アルミニウム‐酸化ガドリニウム系共晶系セラミックスの作製  
 (千葉大院)1，(三重県工業研究所)2 ○高橋友希 1，上川直文 1，小島隆 1，稲垣順一 2， 
 掛川一幸 1 



iii iii

1A12 放電プラズマ焼結法によるチタン酸ジルコン酸鉛の誘電率の温度特性 (千葉大院)  
 ○文春明，上川直文，小島隆，掛川一幸 
1A13 複合テンプレートを用いた白金担持多孔質シリカの合成及び触媒性能評価  
 (東京理大院)1，(千葉工大)2，（山口東京理大）3，（東京理大）4 ○齋藤陽介 1，内藤雄 1， 

柴田裕史 2，木練透 3，郡司天博 4，田村隆治 4，西尾圭史 4 

15:48～16:48  座長 （千葉工大）河井孝之 

1A14 超音波照射による微細水酸アパタイトの合成 (日本大) ○北沢佳奈，梅垣哲士， 
 西宮伸幸，小嶋芳行 
1A15 各種高分子基板へのシリカ質膜の形成に及ぼす真空紫外光照射の影響 (上智大)  
 ○荒井翔斗，板谷清司，幸田清一郎 
1A16 放電プラズマ焼結と常圧焼結による固溶体反応速度の違い (千葉大院) ○金佳卿， 
 上川直文，小島隆，掛川一幸 
1A17 メカノケミカル/ソルボサーマル法による高結晶性微細チタン酸バリウム粉末の合成  
 (茨城大院)1，(北興化学工業)2 ○佐藤俊輔 1，御立千秋 2，山田智恵 2，阿部修実 1 
1A18 メカノケミカル法を利用したNi/Ce0.7Sm0.3O1.85複合粉末の作製 (茨城大院)1，(北興化学工業)2 

○新井将也 1，御立千秋 2，山田智恵 2，阿部修実 1 

16:48～17:00  休 憩 

17:00～17:48  座長 （静岡大）小澤貢太郎 

1A19 MOCVD 法を用いたアルミナ薄膜の結晶化におよぼす諸条件の影響 (東工大院)1， 
 (東北大)2，(静岡大)3，○石崎超矢 1，田中敦 1，田中貴司 1，木口賢紀 2，脇谷尚樹 3， 
 J. S. Cross1，櫻井修 1，篠崎和夫 1 
1A20 高結晶性固体 電解質用 Li5La3Nb2O12 結晶の低温フラックス育成 (信州大) ○小野寺仁志，

手嶋勝弥，大石修治 
1A21 金属表面への Li-Ti-O 系結晶層のフラックスコーティング形成 (信州大) ○小島大輝， 
 手嶋勝弥，大石修治 
1A22 KNO3-NaNO3フラックス法による硝酸型 Mg-Al 系層状複水酸化物結晶の育成 (信州大)1， 
 (信州大院)2 ○白崎明美 1，手嶋勝弥 1，清原瑞穂 2，大石修治 1 

 
B 会場 一般セッション (13：00～17：36) 
13:00～14:00  座長 （神奈川工大）大峠聖也 
1B01 フッ素含有ガラス粉末を添加したマシナブルアルミナ/マイカ複合体の作製と機械的性質 

(信州大) ○各務祐気，山口朋浩，樽田誠一 
1B02 NiAl 分散ジルコニア基複合材料のリユーザビリティー (茨城大院) ○長谷川拓哉， 
 阿部修実 
1B03 リン酸化オリゴ糖カルシウムから調製したアパタイトと熱可塑性剤樹脂との複合化による



iv iv

新規骨止血剤の調製と薬剤徐放特性 (上智大) ○三村時生，梅田智広，武者芳郎， 
 幸田清一郎，板谷清司 
1B04 ホウ酸-グリセリン縮合物への酒石酸添加による炭化ホウ素前駆体の微構造への影響  
 (埼玉大院) ○田原直樹，撹上将規，柳瀬郁夫，小林秀彦 
1B05 水／エタノール混合スラリーを用いた磁場中電気泳動堆積法による配向積層アルミナの作

製と評価 (茨城大院・物材機構)1，(物材機構)2，(茨城大院)3 ○川名孝弥 1，鈴木達 2， 
打越哲郎 2，目義雄 2，阿部修実 3 

14:00～14:48  座長 （東工大）石崎超矢 
1B06 非晶質前駆体を用いた Ce-TZP/BaAl12O19コンポジットの自己複合化 (千葉大院)  

○大理伸哉，小島隆，上川直文，掛川一幸 
1B07 ゾル－ゲル法による紫外線遮蔽 ZnO-ZrO2 膜の合成に及ぼす超音波照射の効果 (静岡大院) 

○杉田憲昭，林宏明，鈴木久男，坂元尚紀，脇谷尚樹 
1B08 低温処理による乱層構造窒化ホウ素粉末の層構造の秩序化 (埼玉大院) ○吉越大祐， 
 撹上将規，柳瀬郁夫，小林秀彦 
1B09 Ce1-xGdxO2-x/2系における酸化物イオン伝導と誘電特性 (神奈川大) ○渉里和也，鈴木健太，

齋藤美和，山村博 

14:48～15:00  休 憩 

15:00～15:48  座長 （上智大）三村時生 

1B10 ZrO2-CeO2-Y2O3系における酸化物イオン伝導と誘電緩和 (神奈川大) ○鈴木健太， 
 齋藤美和，山村博 
1B11 フラックス法による La1-xBaxCoO3 単結晶の育成とその磁気特性 (群馬大院) 〇野澤拓未，

京免徹，花屋実 
1B12 Si 基板上にエピタキシャル成長した YSZ 薄膜の電気伝導度の温度依存性 (東工大院)1，  

(東北大)2，(静岡大)3 物質工学科 ○海老澤琢 1，永原和聡 1，木口賢紀 2，脇谷尚樹 3， 
J. S. Cross1，櫻井修 1，篠崎和夫 1 

1B13 ペロブスカイト関連化合物(Ba1-xCax)2In2O5系のプロトン伝導 (神奈川大) ○庄司健人， 
 渡邊雅之，伊藤滋啓，斎藤美和，山村博 
15:48～16:48  座長 （信州大）稲垣光 
1B14 CSD 法により作製した Pb(Zr,Ti)O3/LaNiO3/Si 積層薄膜の TEM による応力状態評価  
 (静岡大院) ○小澤貢太郎，坂元尚紀，木口賢紀，今野豊彦，脇谷尚樹，鈴木久男 
1B15 AgI - Ag2O - P2O5系イオン伝導ガラスの構造に関する 109Ag 固体高分解能 NMR による研究 

(群馬大院) ○出島喜美子，真藤伸行，京免徹，花屋実 
1B16 マイクロカプセル型異方導電性接着剤を用いた実装 (神奈川工科大) ○堀越英二，丹羽紘

一，伊熊泰郎 
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1B17 スパッタ法による固溶限界を超えた(Ba,Ca)TiO3薄膜の形成 (群馬大院) ○小林由美恵， 
 京免徹，花屋実 
1B18 Bi(Fe1/4Ni3/8Ti3/8)O3－BaTiO3系セラミックスの合成と誘電特性 (山梨大院) ○小林雅， 
 熊田伸弘，三浦章，米崎功記，武井貴弘，藤井一郎，和田智志 

16:48～17:00  休 憩 

17:00～17:36  座長 （群馬大）出島喜美子 

1B19 ダイナミックオーロラ PLD 法で作製したホモエピタキシャル成長 SrTiO3薄膜における自発

的人工超格子構造の生成と超格子周期の制御 (静岡大学)1，(東京工業大学)2，(静岡大学)3 

○榊原利真 1，坂元尚紀 1，符徳勝 1，篠崎和夫 2，鈴木久夫 3，脇谷尚樹 3 
1B20 ポルーサイト化合物の熱膨張特性に及ぼす V 置換効果 (埼玉大院) ○齋藤裕未，柳瀬郁夫，

小林秀彦 
1B21 炭化ケイ素焼結体の緻密化と力学的性質に及ぼす表面改質 Si-Al-C 系短繊維添加の影響  
 (上智大) ○森安啓貴，末益博志，Ian J. Davies，幸田清一郎，板谷清司 
 
C 会場 一般セッション (13：00～17：48) 
13:00～14:00  座長 （東京理大）清水一真 
1C01 メカノケミカルプロセスを用いた SrAl2Si2O8:Eu の合成 (茨城大院)1，(北興化学工業)2  

○青木幸子 1，御立千秋 2，山田智恵 2，阿部修実 1 
1C02 Eu2+，Pr3+付活硫化カルシウム蛍光体の赤色残光時間に及ぼす還元雰囲気の影響 (日本大) 

○森健太郎，小嶋芳行，西宮伸幸 
1C03 Er を発光中心とした Ca1-xSrxTiO3蛍光体のフォトルミネッセンス特性 (群馬大院)  
 ○関美悠，京免徹，花屋実 
1C04 Na2MMg(PO4)2 (M=Ca,Sr,Ba): Eu2+の蛍光特性 (山梨大院) ○松田千寛，米崎功記，三浦章，

武井貴弘，熊田伸弘 
1C05 Eu3+,Tb3+付活非晶質ケイ酸カルシウム蛍光体の合成と蛍光特性 (日本大) ○沼澤政明， 
 梅垣哲士，西宮伸幸，小嶋芳行 
14:00～14:48  座長 （早稲田大）長浜慎太郎 
1C06 非晶体からの Al2O3-Er3Al5O12共晶の作製とその性質の評価 (千葉大院) ○古舘一成， 
 上川直文，小島隆，掛川一幸 
1C07 ルチル型酸化チタン単結晶の光触媒活性と面指数の関係 (神奈川工科大)1， 
 (高輝度光科学研究センター)2 ○大峠聖也 1，丹羽紘一 1，伊熊泰郎 1，田尻寛男 2， 
 坂田修身 2 
1C08 有色廃ビンガラスの水熱処理による高機能化 (山梨大院)1，(中村建設)2 ○太田宏章 1， 
 武井貴弘 1，三浦章 1，米崎功記 1，熊田伸弘 1，木野村暢一 1，高橋浩幸 2 



vi vi

1C09 LiFeO2の CO2吸収特性に及ぼす CeO2添加効果 (埼玉大院) ○大塚紘史，柳瀬郁夫， 
 小林秀彦 

14:48～15:00  休 憩 

15:00～15:48  座長 （山梨大）迫龍太 

1C10 色素増感太陽電池用チタニア電極膜の構造制御 (茨城大院) ○田村真都，幡野修平， 
 阿部修実 
1C11 Ba1-xSrxZr1-yYyO3-δの相転移挙動と導電率の評価 (日本大院) ○杉本隆之，橋本 拓也 
1C12 SrRuO3バッファ層導入による NaCo2O4‐Mg2Si 熱電変換モジュールの性能向上  
 (東京理大院) ○松原正典，新井皓也，沢田幸枝，坂本達也，飯田努，西尾圭史 

1C13† SOFC カソード材料 LaNi0.6Fe0.4O3の焼結特性及び BET 法を用いた比表面積の評価  
 (日本大) ○丹羽栄貴，植松千絵，橋本拓也 
15:48～16:48  座長 （日本大）森健太郎 
1C14 CVD 法による Gd 添加 CeO2電解質薄膜形成用 Ni-電解質混合導電基板の作製と特性  
 (東工大院)1，(東北大)2，(静岡大)3 ○門馬征史 1，田中宏樹 1，早乙女遼一 1，木口賢紀 2， 
 脇谷尚樹 3，J. S. Cross1，櫻井修 1，篠崎和夫 1 
1C15 シードを添加した多核 Al 錯体-ヒドロキシ酸複合ゲルからのαアルミナの低温析出  

(信州大) ○奥田佳奈，山口朋浩，樽田誠一，北島圀夫 
1C16 ZnO バリスタにおける Zn7-xCoxSb2O12スピネルと粒界成分の固溶関係 (茨城大院)1， 
 (日本ＡＥパワーシステムズ)2 ○森村健 1，足立直樹 1，岩井田武 2，三宅潤一郎 2， 
 津田孝一 2，阿部修実 1 
1C17 P-OH 基を有するフェニルホスホン酸による層状チタン酸の層表面修飾 (早稲田大院)1， 
 (各務記念材料技術研究所)2 ○長浜慎太郎 1，加藤由実 1，菅原義之 1,2 
1C18 赤外線集中加熱浮遊帯域法によるシリコン単結晶の育成 (山梨大) ○柳本一樹，長尾雅則，

綿打敏司，田中功 

16:48～17:00  休 憩 

17:00～17:36  座長 （埼玉大）田原直樹 

1C19 メカノケミカル過程における粉砕媒液の反応 (茨城大院) ○酒井悠希，阿部修実 
1C20 ブリッジマン法による四ホウ酸リチウム単結晶育成における強磁場効果 (山梨大)  
 ○迫龍太，長尾雅則，綿打敏司，田中功 
1C21 酸素還元反応における Pt-CeOxカソード中の少量の CeOxが Pt へ与える影響  
 (物質・材料研究機構・北海道大院) ○府金慶介，森利之，ディ ロン オウ，鈴木彰， 
 吉川英樹，増田卓也，魚崎浩平，山下良之，上田茂典，小林啓介，イバ マトリノーヴァ，

ウラディミール マトリン 
 



vii vii

17:36～17:48  座長 小島隆（千葉大） 

1C22† ドープを施した Ca-Fe-O 系焼結体の電気的性質 (千葉大院) ○西山伸，長谷川明彦 
 
 

懇親会・表彰式（一般セッション分*，支部振興功績賞） (19:30～21:30) 
                        †一般発表 
                        *表彰は学生発表のみです。 
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第２日 9 月 30 日（金） 

けやき会館 2F ポスターセッション (9:00～10:30) 
コアタイム 
・ 9:00～ 9:45 奇数番号 
・ 9:45～10:30 偶数番号 
ポスターは奇数・偶数番号共に 9:00 までに掲示してください。 
 
2P01 ペロブスカイト型酸化物 LnCoO3(Ln=Ho,Gd)系の熱電特性評価 (神奈川大) ○浅井友梨香，

竹本寛直，川上博司，齋藤美和，山村博 
2P02 エタノール燃料電池の燃料極触媒における脱白金 (神奈川工大) ○雨宮和馬，佐藤貴広，

丹羽紘一，伊熊泰郎 
2P03 エタノール燃料電池の負荷電流を変えた時の化学反応 (神奈川工大) ○荒井健太郎， 
 秋澤賢，丹羽紘一，伊熊泰郎 
2P04 フラックスによる金属表面上酸化物の変化 (神奈川工大) ○板鼻桂樹，小白木秀隆， 
 丹羽紘一，伊熊泰郎 
2P05 遷移金属修飾 C-N 化合物による水素収着 (日本大) ○大曽根美佳，高山莉奈，遠山岳史，

小嶋芳行，西宮伸幸 
2P06 遷移金属修飾 BN による水素収着 (日本大) ○太田健介，飯村梢，遠山岳史，小嶋芳行，

西宮伸幸 
2P07 超薄板ガラスを用いた有機無機ハイブリッドフレキシブル基板の開発とカラーフィルタ膜

形成技術 (芝浦工大院) ○大和田武志，大石知司 
2P08 Ba1-xCaxCeO3系におけるペロブスカイト型構造と蛍石型構造の相互関係 (神奈川大)  
 ○小山早紀，沖田直人，斎藤美和，山村博 
2P09 酸化物中に含まれる鉄族元素の共存金属元素による酸化数の制御 (宇都宮大) ○加藤雅基， 

井本英夫，単躍進，手塚慶太郎 
2P10 メソポーラス酸化チタンの合成・評価 (神奈川工大) ○木田周平，蔵元理恵，丹羽紘一，

伊熊泰郎 
2P11 Ruddlesden-Popper 相 H2SrNb2O7の合成と n-アルコールによる層表面修飾 (早稲田大院)1， 
 (各務記念材料技術研究所)2 ○木村菜々子 1，長浜慎太郎 1，菅原義之 1, 2 
2P12 HMT と硝酸セリウムによる酸化セリウム薄膜の合成 (神奈川工大) ○小島拓也，鈴木伸弘， 

丹羽紘一，伊熊泰郎 
2P13 難焼結性 SnO2への異原子価陽イオンの添加効果 (神奈川大) ○小嶋理己，楢原翔太， 
 齋藤美和，山村博 
2P14 Cr ドープ多孔質アルミナモノリス蛍光体の合成 (群馬大) ○齊藤智絵，小林由依，京免徹，

花屋実 
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2P15 ペロブスカイト化合物 Li3xLa1/3-xNbO3系における欠陥構造と Li 伝導 (神奈川大)  
 ○櫻井佑馬，阿部将，齋藤美和，山村博 
2P16 光酸発生剤とマイクロ波照射を用いたラテント顔料含有有機無機ハイブリッドカラーフィ

ルタ膜パターニング技術の開発 (芝浦工大院) ○菅原慎也，大石知司 
2P17 新規複合ぺロブスカイト関連化合物(Ba1-xLax)2(Zn3/4W1/4)2O5+x 系のプロトン伝導 (神奈川大) 

○杉澤拓也，櫻井亨，渡邊雅之，伊藤滋啓，斎藤美和，山村博 
2P18 新規複合ブラウンミラライト化合物 Sr2Mx(ZnZr)2-xO5の合成と電気的特性 (神奈川大)  
 ○鈴木あすか，伊藤滋啓，渡邊雅之，斎藤美和，山村博 
2P19 ライススターチによる SOFC 多孔質電極の微構造設計 (東京都市大院)1， 
 (物質・材料研究機構)2，(法政大)3 ○鈴木晴絵 1, 2，高橋聡志 3，小林清 2，石垣隆正 3， 
 宗像文男 1，打越哲郎 2 
2P20 Al2O3蛍光体膜合成の検討 (宇都宮大) ○武井亜紀，単躍進，手塚慶太郎，井本英夫 
2P21 酸化物半導体を用いた熱電モジュールの開発 (神奈川大) ○松井圭太，木内真之， 
 竹本寛直，川上博司，斎藤美和，山村博 
2P22 エタノール燃料電池の燃料極触媒改良 (神奈川工大) ○村田竜一，秋澤賢，丹羽紘一， 
 伊熊泰郎 
2P23 UV 照射を用いた有機物分解による TiO2光触媒活性評価 (神奈川工大) ○渡邊陽介， 
 大峠聖也，丹羽紘一，伊熊泰郎 
 

A 会場 特別講演 (10:40～11:40) 座長 篠崎和夫 

 
「通信インフラを支える光ファイバ・ケーブル」 

                 株式会社フジクラ 光ケーブルシステム開発センター 

                 光ケーブル開発部 主席研究員   村田暁 

 

A 会場 表彰式（ポスターセッション分） (11:40～11:55) 
 
写真撮影 (11:55～12:10) 
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